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Аннотация. Проблема повышения сопротивле- 
ния изнашиванию, становится все больше актуаль- 
ной, так как постоянно растет интенсивность работы 
оборудования. Повышение срока эксплуатации де- 
талей можно получить за счет улучшения характе- 
ристик шероховатости поверхностного слоя с по- 
мощью поверхностного пластического деформиро- 
вания (ППД). 

Совмещение чистового и упрочняющего обка- 
тывания роликами позволяет получить оптимальные 
характеристики шероховатости обкатанной поверх- 
ности и большую глубину упрочненного поверх- 
ностного слоя и приводит к повышению как износо- 
стойкости деталей, так и их усталостной прочности. 

Дополнительные возможности увеличения сте- 
пени пластической деформации при малых φа, что 
предотвращает появление волнистости и с опорами 
скольжения, открывает уменьшение диаметра роли- 
ка. Диаметр ролика не определяет непосредственно 
величину продольной подачи при обкатывании, од- 
нако от диаметра зависит рабочее усилие. При 
уменьшении диаметра ролика уменьшается размер 
отпечатка, иначе говоря, при данном допускаемом 
усилии обкатывания с уменьшением диаметра роли- 
ка может быть увеличен его профильный радиус, а 
следовательно, увеличена подача, и, тем самым, по- 
вышена производительность. 

Кроме того, реализация больших рабочих уси- 
лий требует применения сложных и тяжелых обкат- 
ных устройств. Все это приводит к тому, что увели- 
чение радиуса ролика при сохранении остальных 
параметров процесса обкатывания позволяет повы- 
шать производительность лишь в очень узких пре- 
делах. 

Для устранения волнистости было разработано 
и изготовлено устройство, которое не будет созда- 
вать волнистость поверхности при больших усилиях 
обкатывания. В устройстве по сравнению с анало- 
гом опоры скольжения роликового узла были заме- 
нены на опоры качения. 

Представлена методика определения усилия об- 
катывания торообразными, бочкообразными и ци- 
линдрическими роликами. С целью предотвращения 
перенаклепа и шелушения обкатываемого металла, 
введено ограничение усилия обкатывания средним 
углом вдавливания не превышающим 50. 

Ключевые слова: обкатывание, ролик, средний 
угол вдавливания, твердость, стабилизация усилия, 
приведенная кривизна 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

К основным элементам режима обкатывания 
роликами относят усилие, подачу, скорость и коли- 
чество проходов. Усилие обкатывания в многосе- 
рийном и массовом производстве определяется 
опытным путем на пробной партии деталей [1-4]. 
Для предотвращения появления волнистости при 
чистовом обкатывании рекомендуют принимать 
угол вдавливания φа значением 2-3о (что, однако, 
ограничивает шероховатость обкатанной поверхно- 
сти величиной 10 <Rz<20 мкм), а для уменьшения 
волнистости – использовать ролики с точным рабо- 
чим профилем и чаще их перешлифовывать. При 
упрочняющем обкатывании тонкий поверхностный 
слой для исключения волнистости поверхности со- 
шлифовывают или стачивают, это существенно 
уменьшает эффективность упрочнения [5-18]. 

Необходимо разработать режимы для обкатыва- 
ния тел вращения роликами для предотвращения 
появления волнистости на поверхности обрабатыва- 
емой детали. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ПУБЛИКАЦИЙ 

В условиях единичного и мелкосерийного про- 
изводствах находят применение методики, которые 
позволяют назначить усилие обкатывания в зависи- 
мости от геометрических размеров детали и ролика, 
а также механических свойств обкатываемого мате- 
риала. Ю. Г. Проскуряков, Л. М. Школьник на осно- 
ве экспериментальных исследований предложил ме- 
тод расчета усилия обкатывания валов и отверстий 
шариком и роликом с прямолинейной образующей. 
Усилие определяется в зависимости от геометриче- 
ских размеров ролика и детали, модуля упругости 
обкатываемого материала и максимального давле- 
ния в контакте при обкатывании. 

Также В. М. Браславским была разработана ме- 
тодика подбора режимов обкатывания и введен ко- 
эффициент твердости. 

В работах [23, 25 - 27] приведенная методика 
обкатывания деталей роликами с небольшим усили- 
ем. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы является разработка рекоменда- 
ций по выбору оптимальных режимов обкатывания 
роликами деталей вращения из разных сталей, в за- 
висимости от геометрических размеров роликов и 
обрабатываемых деталей. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Измерения отпечатков, полученных при разных 
усилиях вдавливания и разных размерах деталей и 

(рис. 1) для сравнения усилия вдавливания ролика и 
шарика условие подобия заменено равенством сред- 
него угла вдавливания: 

а в  , (3) 
2 

где: φа, φв – углы вдавливания ролика соответствен- 
но в осевом и продольном сечениях. 

В предположении, что при условии (3) усилия 
пропорциональны площадям отпечатков, запишем с 
учетом (1): 

роликов, показали, что форма эллипса характеризу- Р  Р 
F 

 4 m D 
n2 

sinn2  а в , (4) 
 

ется  отношением  полуосей  в/а,  значение  которых ш ш 

рассчитаны по известным формулам теории упруго- 
сти. На рис. 1 приведен график зависимости формы 
отпечатка (в/а) от соотношения кривизны детали и 
ролика [2]. 

Нами в основу расчета усилия обкатывания по- 
ложена зависимость, которая связывает усилие 
вдавливания шарика с диаметром отпечатка, кото- 
рый рассчитывается по формуле Мейера [3, 4]: 

Р   md 
n  

 mD 
n 
sinn  , (1) 

где: а, в – полуоси отпечатков соответственно в осе- 
вом и поперечном сечениях (рис. 1). 

Значения m и n определены в работе [2] для раз- 
ных сталей и диаметров шарика; n = 2,3 для Dш = 60 
мм и стали 20 (140 НВ), m = 0,44 кН/мм (значение 
Dш, а и в приведены в мм, Р – в кН). 

Экспериментально установлено, что при обка- 
тывании без  продольной подачи с  углами вдавлива- 
ния 5  - 60 шероховатость  поверхности уменьшается 

ш 0 ш 

где: Рш – сила вдавливания шарика, d0 – диаметр от- 
печатка, Dш – диаметр шарика, φ – угол вдавливания 
(рис. 1), m и n – константы Мейера, соответственно 
зависящие от диаметра шарика, свойств обрабаты- 
ваемого материала и от способности материала к 
наклепу. 

на 5-7 классов. Впрочем, использование таких углов 
вдавливания считают в работе [3, 20] при обкатыва- 
нии с подачей роликов недопустимым из-за волни- 
стости обкатанной поверхности. Полуось отпечатка 
ролика на детали будет равна: 

а   rp  sin а 
. (5) 

Формулу (4) преобразуем с учетом (5): 

Р  4m D 
n2 

sinn2  sin2  в 
r 

2 . (6) 
 

ш a 
а 

р 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость формы отпечатка от разме- 
ров детали и ролика (Ω = (2/Dp + 2/Dд – 1/rp – 
1/R)/(2/Dp + 2/Dд + 1/rp + 1/R): 

Dp, rp – диаметр и профильный радиус ролика, 
Dд, R – диаметр и радиус кривизны образующей де- 
тали) 

Fig. 1. Dependence of form of imprint on the sizes 
of detail and roller (Ω = (2/Dp + 2/Dд – 1/rp – 
1/R)/(2/Dp + 2/Dд + 1/rp + 1/R): 

Dp, rp is a diameter and type radius of roller, Dд, 
R – diameter and radius of curvature of formative detail) 

 
При изменении диаметра шарика, когда соблю- 

дается постоянство угла вдавливания, усилие изме- 
няется пропорционально площади отпечатка (закон 
подобия): 

Основным параметром, который определяет чи- 
стовой или упрочняющий режим обкатывания, яв- 
ляется усилие вдавливания ролика. 

С целью проверки применимости формулы (3) в 
зависимости Мейера (1), для значительно вытяну- 
тых отпечатков, когда а>>в осуществлено экспери- 
ментальное вдавливание шариков, торообразных, 
бочкообразных и цилиндрических роликов в сталь- 
ные образцы с разными усилиями на прессе Бринел- 
ля. 

При вдавливании цилиндрических роликов с 
целью получения равномерной деформации металла 
по длине роликов была обеспечена их самоустанов- 
ка по поверхности образца. Для того, чтобы умень- 
шить влияние концентрации напряжений вблизи 
концов цилиндрических роликов на величину 
напряжений в средней части отпечатка, где проис- 
ходило измерение его ширины, длина цилиндриче- 
ских роликов была принята равной ширине образ- 
цов и в несколько раз превышала диаметр роликов. 

После вдавливания роликов размеры отпечатков 
измерены на инструментальном микроскопе с точ- 
ностью 0,005 мм и рассчитывалось среднее давление 
Р (в МПа). Это значение, умноженное для круговых 
отпечатков на 103, является твердостью по Мейеру 

P 
 Pш       const . (2) 

F Fi 

При разных углах вдавливания равенство (2) не 
соблюдается, потому что удельное давление зависит 
от угла вдавливания шарика. Так как отпечаток ро- 
лика на поверхности детали имеет форму эллипса 

НМ. Зависимость НМ от угла φ (в интервале 2 – 250) 
для сталей различной твердости аппроксимировали 

зависимостью,  НМ  е1 , 2  , где  е  – основа нату- 

ральных логарифмов, значения γ, β1 и β2 приведены 
в табл. 1. 



МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ ОБКАТЫВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ РОЛИКАМИ 129 
 

1

2

 lg i i і і  i i і і 

n
і і 

n
i i

a

n 

i

і і 
в

в 

 

Таблица 1. Значения γ, β1 і β2 

Table 1. Values γ, β1 і β2 

НВ 
γ, 

НМ/град 
β1, 

град-1 β2 

128 33,4 -0,0137 0,53 
176 56,7 -0,017 0,49 
202 86,7 -0,019 0,42 
341 190,2 -0,02 0,21 

 
Прологарифмировав уравнение регрессии, по- 

лучим: 

�gHM  �g   1  �g e  2 �g  . 

 
y �g HM; в1  1 �g e; в2  2 ; a1 �g имеем: 

y  a1  в1   в2 �g  , (7) 

где: у – среднее давление в отпечатке, φ – средний 
угол вдавливания. 

Оценки коэффициентов а1, в1, в2 линий регрес- 
сии определяются в соответствии с методом 
наименьших квадратов [5] по формулам: 

 уі 

разными, бочкообразными и цилиндрическими 
роликами в качестве условия подобия постоянство 
угла вдавливания φ. При обкатывании деталей боч- 
кообразными роликами малого диаметра, дающими 
вытянутые отпечатки, а также торообразными роли- 
ками, с установкой роликового узла на опорах каче- 
ния [6, 19], усилие Р и угол φа могут быть увеличе- 
ны, а при отношении осей отпечатка в/а< 0,25 долж- 
ны быть уменьшены во избежание шелушения обка- 
танной поверхности в результате перенаклепа. 
Начало шелушения обкатанной поверхности зависит 
от механических свойств обкатываемого материала, 
формы микронеровностей, условий смазки и режима 
обкатывания. Ограничивая средний угол вдавлива- 
ния φ = 50 можно предотвратить шелушение при 
большем или меньшем числе проходов. 

а    у  і1 , (8) 
1 

п 


п    

у   у      
п    

lg   lg 2  

 
п    

у   у lg   lg  
п    

    lg   lg 
 

і 

в  і1 

і          і i 

і1 

i і 

і1 

D 

i i  і          і i 

і1 
i , (9) 

і lgi 


п    

   
п    

у   у lg    lg   
п    

lg    lg       
п    

у   у     
 



і 

в  і1 

 

і і 

і1 

 

i i i 

і1 

D lg

i і і 1 
 

і 

і1 

і і , (10)  

Рис. 2. Зависимость среднего давления на отпе- 
  

п    п    п   
2 чатке от среднего угла вдавливания: 

D  lg  lg 2 

   2  

 

lg  lg     , o – отпечатки шариков; х – отпечатки торооб- 
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где: 

i 

і1 
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 ; lg 
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lg  . 
і1 

 і1  разных и бочкообразных роликов; + – отпечатки ци- 
линдрических роликов 

Fig. 2. Dependence of middle pressure on an im- 

 
ся: 

Оценки дисперсий коэффициентов определяют- print from the middle corner of pressing: 
o – imprints of marbles х – imprints of to- 

S 2 
S 2  

, (11) 
n 

roobraznykh and barreltype rollers + – imprints of cy- 
lindrical rollers 

lg i  lg  
S 2    S 2   i1 , (12) 

Подставив в формулу (3) значения полуосей а и 
в, записанные с учетом малости углов φа и φв в виде 

в1 D  і lg i 
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S  S 2   i1 , (14) 4 m D 
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После статистической обработки результатов 
полученная зависимость среднего давления на отпе- 
чатке от среднего угла вдавливания для сталей раз- 

Определим значения углов φа и φв. Отношение 
полуосей эллипса отпечатка с учетом (16): 

в 

  . (18) 

личной твердости показана на рис. 2. 
Значение Р, умноженное на 103 для торообраз- 

а    
(   

2   
 

2 

Dp Dд 

) rp а 

ных, бочкообразных и цилиндрических роликов, 
вычисленное при различных углах вдавливания φ, 
рассчитанных по формуле (3), отклоняется от твер- 
дости по Мейеру не более чем на 7%. Это позволяет 
принять при расчете усилия обкатывания Р торооб- 

Из совместного решения уравнений (3) и (17) 
относительно φа и φв имеем: 

iiі і

iі

Введя обозначения 

п 

2

S 
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С учетом этих значений углов формула (17) 
примет вид: 
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Рис. 3. Зависимость усилия обкатывания от 
размеров детали и ролика 

где: в круглых скобках знак “ + ” относится к обка- 
тыванию валов, а знак “ – ” - к раскатыванию отвер- 
стий; значение угла φ в радианах. 

После подстановки в выражение (21) экспери- 
ментальных значений n = 2,3 и m = 0,44 кН/мм2 [4], 
например для стали 20, при Dш = 60 мм получим: 

2 в 

Fig. 3. Dependence of effort of rolling-off from the 
sizes of detail and roller 

 
В левой части графика построено семейство 

кривых, представляющих собой зависимость удво- 
енного приведенного радиуса кривизны (2Rпр) в 
плоскости качения ролика от диаметра ролика и де- 

21 2 ,3 r 
Р    а , (22) тали (2Rпр=1/(1/Dр±1/Dд) для обрабатываемых по- 

верхностей, разнообразной формы [3, 22].Семейство 
20 в  

 

2 2 2 
 

  

[ 1   rp (    )] 
а D  D 

где: Р20 в кН. 
Усилие обкатывания сталей различной твердо- 

сти определяется произведением: 

Р  К р  Р20 
, (23) 

где: Кр – коэффициент, учитывающий твердость  НВ 
обкатываемых сталей. 

Для построения графика зависимости усилия Р20 
от геометрических величин определим значение 
диаметра Dр и профильного радиуса ролика rр [4, 
21], соответствующие фиксированному значению 
усилия Р20. 

Для случая обкатывания плоскости, когда 
2/Dд=0, параметр Ω имеет вид: 

кривых разделено прямой Dд → ∞, которая относит- 
ся к случаю обработки плоских поверхностей; кри- 
вые, расположенные над этой прямой, относятся к 
обкатыванию валов, под ней – к раскатыванию от- 
верстий. 

В правой части номограммы, кривые линии с 
использованием уравнений (25) и (26), соответству- 
ют усилиям Р20(5) обкатывания роликами при уста- 
новке роликовых узлов на подшипниках качения [3] 
и работе со средним углом вдавливания φ = 50, когда 
необходимо получить поверхность с параметром 
шероховатости 0,08 ≤ Ra ≤ 0,32 мкм и совместить 
чистовое и упрочняющее обкатывание. Отрезки 
прямых, расположенные ниже наклонной прямой  
в/а = 0,25, соответствуют усилиям Р20(2,5) обкатыва- 
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ния с средним углом вдавливания φ = 2,50 при чи- 
стовом   режиме   обкатывания.   При   расчете точек 
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Преобразовав относительно rр имеем: 
(1   ) Dp . (25)  

 

прямоугольных отрезков учтено влияние диаметра 
детали и этим ликвидирована погрешность, допус- 
кающаяся в пределах 10% при построении номо- 
граммы [2, 23]. Представленную номограмму (рис. 

rp 
2 (1-  ) 

3.) с использованием формулы (23) можно приме- 
нять при обкатывании сталей других марок с разной 

Подставив данное значения rр в (22) при 2/Dд=0, 
получим: 

твердостью до НВ = 400 с учетом значений Кр. 
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ВЫВОДЫ 

Разработана методика определения усилия об- 
катывания бочкообразными, цилиндрическими и 
тороидальными роликами. С целью предотвращения 

Задаваясь различными отношениями в/а, а так- 
же находя по графику (рис. 1) соответствующие им 
значения Ω для фиксированных Р20 и φ, находим по 
формулам (25) и (26) размеры Dр и rр. Исходя из 
этого следует считать для стальных деталей допу- 
стимым средний угол вдавливания φ = 50. При этом 
по мере вытягивания отпечатков (Ω → 1) угол вдав- 
ливания в направлении обкатывания φв стремиться 
до 100. 

На рис. 3 приведен график зависимости приве- 
денного усилия от геометрических размеров детали 
и ролика. 

перенаклепа и шелушения обкатываемого металла 
введено ограничение усилия обкатывания средним 
углом вдавливания, который не превышает 5°. 
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METHOD SELECTION OPTIMUM EFFORTS 

ROLLING PARTS ROLLERS 

 
Summary. The problem of increasing wear re- 

sistance, is becoming increasingly important, as the 

growing intensity of the equipment. Increased service 

life of parts can be obtained by improving the character- 

istics of the roughness of the surface layer via surface 

plastic deformation (PPD) the combination of finishing 

and reinforcing obkatyvanii rollers allows to obtain op- 

timum performance run-roughness of the surface and a 

greater depth of the hardened surface layer and increas- 

es the durability of both parts, and their fatigue strength. 

Additional opportunities to increase the degree of 

plastic deformation that the preemergence dotvraschaet 

waviness and legs opens reduction in diameter roller. 

The diameter of the roller does not determine directly 

led-rank longitudinal feed at obkatyvanii, however, it 

depends on the diameter of the operating force. By re- 

ducing the diameter of the roll decreases the print size, 

thins let his profile range can be increased at a given ef- 

fort permitted-running-tion with a decrease in the diam- 

eter of the roller, and consequently, increased supply 

and, thus, increased produ-tivity. In addition, the im- 

plementation of large work effort requires the use of 

complex and heavy flow forming device. All this leads 

to the fact that the increase in the radius of the roller 

while maintaining the other parameters-ditch 



Борис Бутаков, Виталий Артюх, Елена Баранова 132 
 

obkatyvanii process allows to increase the produ- 

zvoditelnost only within very narrow limits. 

To eliminate waviness was designed and manufac- 
tured a device that is not vat will create a surface wavi- 
ness for large efforts rolling. In the device as compared 
to the analogous by God roller assembly sliding bear- 
ings were replaced, Nena on the rolling bearing. 

Presented developed method of determination of ef- 

fort of rolling of torusappears, by barreltype and cylin- 

der rollers. With the purpose of prevention of destruc- 

tion and decorticatings of metal which is processed, im- 

posed restriction effort of rolling of pressing a middle 

corner, not exceeding 50 

Key words: rolling, roller, middle corner of press- 

ing, hardness, stabilizing of effort, resulted curvature. 


